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Аннотация. В данной части статьи показано, что метаноемкость тесно связана с физико-химиче-
скими свойствами углей и физической структурой угольного вещества: пористостью, влажно-
стью, зольностью. Установлено, что пористость природных углей слабо зависит от стадий мета-
морфизма и ее влияние на метаноемкость углей можно не учитывать. На основе каталогов физико-
химических свойств углей разрабатываемых месторождений Кузбасса показано, что зольность и 
влажность углей очень мало влияют на их метаноемкость, а одним из основных наиболее силь-
ными влияющих факторов на метаноемкость угля является глубина залегания угольных пластов 
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Abstract. This part of the article shows shows that methane capacity is closely related to the physi-
cochemical properties of coals and the physical structure of coal matter: porosity, moisture, ash con-
tent, petrographic composition and the release of volatile substances. It was found that the porosity 
of natural coals weakly depends on the stages of metamorphism and its effect on the methane content 
of coals can be ignored. Based on the catalogs of the physicochemical properties of coals from the 
developed deposits of Kuzbass, it is shown that differences in ash content and moisture content of 
coals have very little effect on their me-thane capacity, and the main strongest influencing factors on 
the methane capacity of coal were the depth of coal seams and the release of volatiles. 
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Введение 

Развитие теоретических основ для описания массо-газообменных процессов 
в многофазных геосредах со сложным структурным строением в изменяющихся 
полях горного давления и температур позволяет более подробно рассматривать 
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реакцию газовой компоненты отрабатываемого пласта на изменение геомехани-
ческой обстановки в массиве горных пород для повышения надежности техно-
логических решений.  

Метаноемкость тесно связана с физико-химическими свойствами углей  
и физической структурой угольного вещества: пористостью, влажностью, золь-
ностью, петрографическим составом и выходом летучих веществ. Поэтому в дан-
ной серии статей ставилась задача установить, какие физико-химические пара-
метры природных углей оказывают наибольшее влияние на их метаноемкость  
и, исходя из этих исследований, разработать метод расчета параметров метано-
емкости, а значит, и определять метаноемкость в зависимости от физико-хими-
ческих характеристик угольного пласта. 

Наиболее существенными из них являются: неоднородность физико-меха-
нических свойств и блочно-иерархическое строение горных пород, изменения 
температуры, влажности, глубины отрабатываемых горизонтов угольных место-
рождений Кузбасса. Кроме того, важнейшую роль играют ад- и абсорбционные 
процессы в угольном веществе различной стадии метаморфизма. 

Влияние физико-химических параметров природных углей  
на их метаноемкость 

Информационной базой для наших исследований послужил каталог [1], ко-
торый содержал данные по более 750 пробам углей разрабатываемых месторож-
дений Кузбасса. Диапазоны изменения приводимых здесь значений достаточно 
полно охватывали различные свойства каменных углей этого угольного бассейна: 
0,7 %   W   9 %; 1,3 %   П   30 %; 7 %   Vdaf  45 %; 30 м   Н   1050 м (W – 
аналитическая влажность, %; П – пористость, %; Vdaf – выход летучих, %; Н – 
глубина залегания пласта в точке отбора пробы, м). Метаноемкость измерялась  
в диапазоне установившихся давлений метана (0,1 ÷ 4)∙106 Па. 

Изучение пористости важно для уточнения знаний о коллекторских свой-
ствах углей, в частности, ее влияния на метаноемкость углей. Для этого, с ис-
пользованием данных каталога метаноемкости углей Кузбасса [1], осуществ-
лялся поиск возможных закономерностей изменения пористости от выхода лету-
чих веществ для углей Кузбасса (рис. 1а).  

Видно, что пористость природных углей слабо зависит от выхода летучих 
веществ (стадий метаморфизма). Поэтому ее влияние на выход летучих веществ 
в наших дальнейших исследованиях метаноемкости углей учтено не будет. 

Аналогичные исследования были проведены авторами настоящей статьи [2] 
для влажности угольных пластов Кузбасса (рис. 1б). Установленная зависимость 
позволяет констатировать: минимальную влажность (1-1,3 %) имеют угольные 
пласты средней стадии метаморфизма. Для угольных пластов с выходом летучих 
веществ менее 15 % влажность изменяется на величину менее 0,5 %, для углей  
с Vdaf>30 % и бурых углей изменение влажности достигает 2,5 % (от 1 до 3,5 %). 
Рис. 1б показывает возрастание влажности угольных пластов при увеличении вы-
хода летучих до 40 – 45 % (бурые угли), что связано с достаточно рыхлой струк-
турой скелета и, следовательно, с абсорбцией влаги. Известно [3, 4], что в углях 
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средних стадий метаморфизма (от ОС до Ж) содержание влаги колеблется от 1 
до 2%, в среднем около 1,5 %.  

Согласно модели Ван-Кревелена и Ж. Шуера [5] макромолекула угля со-
стоит из ядра ароматического соединения и боковых цепей (так называемой ба-
хромы), содержащих группы CO, CH2, NH и др. По классификации, представлен-
ной в [5], такие сорбенты могут характеризоваться как «неспецифическими», так 
и «специфическими» взаимодействиями. 

 
а                                                                   б 

  

 
Рис. 1. Зависимости от выхода летучих веществ Vdaf для подсерий углей 

Кузбасса:  
а – пористости; б - влажности 

 
 
Сорбция молекул со сферически симметричными оболочками (например, 

насыщенные углеводороды, к которым относится метан) будет характеризоваться 
неспецифическими взаимодействиями, а сорбция молекул с группами OH 
(например, вода) – специфическими. Молекулы воды обладают бо́льшим «срод-
ством» к поверхности угля, чем молекулы метана [5], и присутствие воды в угле 
снижает его метаноемкость. 

В работах [6, 7] в 1950 г. было отмечено, что различия стадий метамор-
физма для зольности и влажности углей очень мало влияют на их метаноемкость. 
Но наличие минеральных веществ в углях (зольность) может понижать их ад-
сорбционную способность. Это объясняется тем, что коллоидная ультратонкая 
структура с высокоразвитой поверхностью присуща только тому органическому 
веществу, из которого образовался уголь. Минеральные вещества (например, 
примеси пород) являются балластом для углей как адсорбентов. Соотношение 
зольности проб углей Кузбасса и выхода летучих веществ показывает, что золь-
ность несколько возрастает с ростом метаморфизма (рис. 2).  

В качестве показателя стадии метаморфизма углей может быть использован 
выход летучих веществ. По мере развития метаморфических процессов в уголь-
ном веществе происходят различные изменения в сорбционной активности иско-
паемого угля. Так, в работе [8] установлено, что сорбционная емкость бельгий-
ских каменных углей по отношению к метану медленно нарастает с уменьше-
нием выхода летучих веществ, но в точке, соответствующей примерно 20 %, 
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наклон кривой резко меняется и увеличение сорбционной емкости далее проис-
ходит заметно быстрее. Предполагается, что причина роста сорбционной емко-
сти – освобождение в процессе метаморфизма коллоидальной структуры камен-
ных углей от пропитывающих их битумов. 

 

 
Рис. 2. Соотношение зольности Аа проб углей Кузбасса  

и выхода летучих веществ Vdaf 
 
В [9-13] подтверждена общая закономерность роста сорбционной емкости 

для углей месторождений России с увеличением стадии их метаморфизма, но 
разброс данных оказался очень велик (угли с одинаковым выходом летучих ве-
ществ могут отличаться по сорбционной емкости в 3 раза). С этим связаны пред-
положения о наличии нескольких влияющих факторов на сорбционные свойства 
углей.  

При метаморфизме углей изменяются как величина, так и свойства их по-
верхности, т. е. именно то, что определяет способность углей «удерживать» газы. 
Как отмечается в [12], основным процессом при метаморфизме ископаемых уг-
лей является «очищение» поверхности от боковых групп — полимеризирован-
ных линейных цепочек. С уходом из угольного вещества боковых цепочек про-
исходит обогащение угля углеродом, и поверхность угля, освобожденная от дру-
гих атомов, становится более свободной для поглощения молекул метана. Таким 
образом, в процессе метаморфизма каменных углей происходит их активация как 
сорбентов, т. е. усиление способности к поглощению газов. Эта активация полу-
чила название природной – в отличие от искусственной, отмечающейся при по-
лучении активированных углей для химической промышленности. В результате 
природной активации адсорбционная способность каменных углей возрастает со 
стадиями метаморфизма, т. е. в направлении от газовых углей к антрацитам [10]. 

Для бурых и длиннопламенных углей зависимость сорбционной способно-
сти по отношению к газам имеет несколько иной характер [10]. По мере умень-
шения выхода летучих веществ, т. е. с метаморфизмом бурых углей, происходит 
их природная активация, наблюдаются кроме адсорбционных еще абсорбцион-
ные процессы. Это связано с тем, что «скелет» вещества бурых углей является 
«нежестким» и молекулы газов могут внедряться в твердое вещество, растворя-
ясь в нем. Общая газоемкость бурых углей довольно высокая по сравнению с ма-
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лометаморфизованными каменными углями. По мере метаморфизации ископае-
мых углей жесткость «скелета» угольного вещества возрастает и способность уг-
лей к абсорбции уменьшается, т. е. отмечается увеличение объема угля (разбуха-
ние). Количество хемосорбированного газа, по-видимому, не играет большой 
роли в балансе поглощенного углем газа [10]. 

Сорбция метана на угольном образце отличается от таковой в угольном пла-
сте. В первом случае изменяется объем самого образца угля, во втором — про-
цесс происходит при практически постоянном объеме во всесторонне сжатом 
(неразгруженном) угольном пласте. При этом в метанонасыщенном пласте воз-
никают напряжения набухания порядка 108 Па, которые могут заметно сместить 
сорбционное равновесие [11]. Приведенные рассуждения позволяют предполо-
жить, что метаноемкость зависит от стадий метаморфизма углей.  

Рассмотрим влияние глубины залегания угольных пластов на метаноем-
кость углей Кузбасса. Ниже приведены несколько вариантов расчета метаноем-
кости углей Кузбасса для четырех наиболее известных эмпирических зависимо-
стей давления от глубины залегания пласта. При анализе изотерм сорбции газов 
в угольных порах аппроксимацию результатов измерения принято выполнять по 
уравнению Ленгмюра, которое для углей имеет вид: 

 
𝑋 𝑎𝑏𝑃 1 𝑏𝑃⁄ , м3/кг,                                                     (1) 

 
где Хs –метаноемкость, м3/кг; 

a – предельная метаноемкость, м3/кг; 
b – коэффициент сорбции, 1/Па; 
Р – давление газа, Па. 
Оценка приемлемости изложенного подхода проводилась авторами [14]  

с использованием баз геологоразведочных данных, сформированных на основа-
нии геолого-газовых разрезов по 57 разведочным линиям Березово-Бирюлин-
ского, Ленинского и Чертинского месторождений, а также Кедровско-Крохолев-
ской синклинали (Хорошеборский участок) Кузбасса. Общая база данных вклю-
чает 341 скважину и 1805 пластопересечений. Оценка проводилась вне зон «вли-
яния» установленных геологических нарушений и только по «рабочим пластам» 
в диапазоне изменения их свойств и условий залегания: мощность 2÷11 м; угол 
падения 1÷45о; глубина залегания до 925 м; влажность 2÷6 %; зольность 2÷50 %; 
выход летучих веществ 14÷43 %. 

В [14] показано, что в уравнение (1) необходимо ввести экспоненциальную по-
правку на геотермические условия залегания угольных пластов с глубиной в виде 

 

 t
s e

bP

abP
Х 


 1502,0

1 , м3/кг,                                        (2) 
 

где t - температура на глубине залегания угольного пласта, рассчитанная с учетом 
геотермального коэффициента по [15, 16], ℃.  
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С целью уточнения значения предельной метаноемкости (ассимптотическое 
значение метаноемкости при Р), методом нормирования функции выхода ле-
тучих веществ была получена поправка Хн на глубину залегания пласта (рис. 3): 

 

79,000139,000000106,0 2  ННХн , м3/кг.                       (3) 
 

Уточнена поправка и на влияние температуры угольного пласта с учетом 
среднего по Кузбассу геотермического градиента 0,025 ℃ /100 м.  

 
  15012,0exp012,0  tХ t ,                               (4) 

 

где t –-температура пласта, ℃. 
Локальные температурные аномалии не учитывались. Согласно [17], они ге-

нетически связаны с вертикальными тектоническими подвижками, оказавшими 
влияние на степень метаморфизма углей. Полученные с учетом поправок на глу-
бину залегания и температуру угольного пласта значения метаноемкости были 
проанализированы [17] с учетом стадии метаморфизма (рис. 4) для четырех 
наиболее известных эмпирических зависимостей давления газа от глубины зале-
гания угольного пласта [18, 19]: 

 
НР  01,0 ,                                                 (5) 

 P H H  0 05 0

2
3,

,                                          (6) 
 P H  0 0093 54, ,                                         (7) 

 P H H   0 006 0 10

1 1
, ,

,

,                                        (8) 
 

где Р  ̶  давление газа, Па;  
Н  ̶  глубина залегания пласта от поверхности, м;  
Н0  ̶  глубина залегания для изогазы 5∙10-3 м3/кг. 

 

 
Рис. 3. Зависимость нормированной на функцию от выхода летучих веществ 
предельной метаноемкости Хн от глубины залегания угольного пласта Н 
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Из приведенных рис. 4 видно, что зависимости метаноемкости углей Куз-
басса от глубины залегания при сохранении основной тенденции имеют количе-
ственные отличия до 25% (особенно при Vdaf=10%) и их нельзя взаимозаменять в 
процессе исследований. 

 
а 

 

б 

 

Рис. 4. Зависимости метаноемкости с учетом степени метаморфизма при:  
а – Vdaf=10%; б – Vdaf=25% для четырех наиболее известных эмпирических зависи-
мостей давления от глубины залегания угольного пласта 

 

Выводы 

Таким образом, различия в зольности и влажности углей очень мало влияют 
на их метаноемкость, а одним из основных наиболее сильными влияющих фак-
торов на метаноемкость угля является глубина залегания угольных пластов [20-
24]. В следующих частях данной статьи проанализируем влияние петрографиче-
ского состава и выхода летучих веществ углей (стадий метаморфизма) на сорб-
ционную способность и выбросоопасность угольных пластов. 

 
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-05-00051, а также рамках проекта НИР (номер 
государственной регистрации 121062200075-4). 
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